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台灣塑膠工業股份有限公司

收件日期

測試期間

送樣廠商

PVC粉.

JWS-60.

PVC粉.

台灣塑膠工業股份有限公司

白色.

 --- 測試結果請見下頁 ---

2025/01/06 - 2025/01/10

2025/01/06.

    報告編號: SFW25100260M01　　    報告發行日期: 2025/01/10測試報告

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

樣品名稱

高雄市仁武區水管路100號

顏色

樣品型號

樣品材質
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高雄市仁武區水管路100號

No.

1

結果

No.1

參考US EPA 3550C: 2007，以氣相層析質譜

儀分析.

mg/kg 5 n.d.

參考US EPA 3550C: 2007，以氣相層析質譜

儀分析.

mg/kg 5 n.d.

參考US EPA 3550C: 2007，以氣相層析質譜

儀分析.

mg/kg 5 n.d.

參考US EPA 3550C: 2007，以氣相層析質譜

儀分析.

mg/kg 5 n.d.

參考US EPA 3550C: 2007，以氣相層析質譜

儀分析.

mg/kg 5 n.d.

▪

▪

▪

測試部位敘述

測試結果

白色PVC粉

六氯丁二烯 (HCBD) ( CAS No.87-

68-3 )

mg/kg = ppm；0.1 wt% = 1000 ppm

n.d. = 未檢出

五氯苯硫酚 (PCTP) ( CAS

No.133-49-3 )

異丙基化磷酸三苯酯 (PIP 3:1) (

CAS No.68937-41-7 )

測試項目

2,4,6-三叔丁基酚 (2,4,6-TTBP) (

CAS No.732-26-3 )

十溴聯苯醚 (DecaBDE) ( CAS

No.1163-19-5 )

單位測試方法 RL

本報告為SFW25100260之異動報告。

RL = 報告極限值

本報告為SFWXXXXXXX之加發報告。

本測試報告取代SFWXXXXXXX，原測試報告作廢。

本報告為SFWXXXXXXX與SFWXXXXXXXX之合併報告。

部位描述

備註：
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高雄市仁武區水管路100號

#PIC

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 *
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